榆林交通工程试验检测中心
综合乙级试验检测机构批准的项目
1、土工试验：颗粒级配、液限塑限、最大干密度、最佳含水量、CBR、回弹模量、砂的相对密度、缩限、击实试验粗料土、巨料土、最大干密度试验、酸碱度、容重、土壤化学分析（PH值、硫酸盐、碳酸盐）、烧失量、有机质含量

2、集料：颗粒级配、压碎值、磨耗值、针片状颗粒含量、砂当量、含泥量、坚固性、冲击值、视比重及吸水率、粗细集料密度及吸水率、粗细集料含泥量及泥块含量、含水率、有机质含量、粗集料坚固性、抗压强度、集料碱活性、膨胀率、三氧化硫含量、云母含量、轻物质含量

3、石料：单轴抗压强度、抗冻性

4、水泥：细度、胶砂强度、细度、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、密度、水泥胶砂流动度测定、水泥化学分析

5、水泥混凝土、砂桨、外加剂：抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、混凝土凝结时间、劈裂抗拉强度、抗压弹性模量、抗折弹性模量、抗渗性、含气量、干缩性、减水率、泌水率、外加剂的钢筋锈蚀试验、砂桨配合比设计、外加剂PH值、氯离子含量

6、无机结合料稳定材料：无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、配合比设计、石灰有效钙镁含量、粉煤灰细度、粉煤灰烧失量、石灰、粉煤灰化学分析

7、沥青：针入度、延度、软化点、闪点与燃点试验、薄膜加热质量损失、沥青密度与相对密度试验、沥青及粗集料的粘附性试验

8、沥青混合料：马歇尔稳定度、沥青含量、动稳定度、配合比设计、冻融劈裂强度比

9、钢筋：抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯、焊接接头冷弯、预应力混凝土用钢丝拉伸

10、道路工程：压实度、路面厚度、弯沉、平整度、摩擦系数、路面渗水、土基回弹模量、路面构造深度

11、结构混凝土：强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、表观及内部缺陷

12、地基基础：地基承载力

13、基桩：完整性

14、公路线形及几何尺寸：道路及桥梁线形、几何尺寸

